
Stanhope-Seta, London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, UK 

t: +44 (0) 1932 564391  |   e: sales@stanhope-seta.co.uk  |  www.stanhope-seta.co.uk

Silver & Copper Corrosion Bath Test Methods and Accessories

ASTM D130 ASTM D4048 ASTM D7667 ASTM D7671
IP 112, 

BS2000-112

IP 154, BS2000-154, 

BS EN ISO DIN 2160
IP 611

11420-0 Support Assembly (pair) ∞ ∞ ∞ ∞
11440-0 Silver Strips ∞
11450-0 ASTM Silver Strip Corrosion Standard ∞ ∞ ∞
11460-0

Silicon Carbide Paper, 65 micron, P240 FEPA Grade 
(pack of 50) ∞ ∞ ∞

11465-0 Silicon Carbide Paper P220 FEPA Grade (pack of 50) ∞  ∞
11480-0 Silicon Carbide Grains 150 Mesh 500 g (pack of 5) ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
11500-0 Pressure Vessel ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
11515-0 Silver Corrosion Test Kit ∞ ∞
11516-0 Thin Silver Strip Corrosion Kit ∞
11516-001 Thin Silver Strips ∞
11517-0 Copper Corrosion Kit for Gasoline ∞ ∞
11518-0 Copper Corrosion Kit for Diesel, Fuel Oil and Lubricants ∞ ∞
11519-0 Copper Corrosion Kit for Grease ∞ ∞
11530-0 Multi-Strip Vice ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
11550-0 Copper Test Strip (pack of 30) ∞ ∞ ∞ ∞
11570-0 Flat Glass Test Tube (pack of 10) ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
11580-0 ASTM Copper Strip Corrosion Standard ∞ ∞ ∞ ∞
11590-0 Test Tube (pack of 10) ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
22750-3 Digital Stopwatch ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
51000-0 Digital Reference Thermometer ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ASTMS12C Thermometer ∞ ∞ ∞ ∞


